ZXJC-JSJL-105003-0101
马鞍山中鑫工程质量检测咨询有限公司
抹灰砂浆拉伸粘结强度检测委托单
                                                     
                                                           委托编号: 
	工程名称
	
	工程编号
	

	建设单位
	
	结构类型
	

	设计单位
	
	层    数
	

	见证单位
	
	见证单位
盖章
	

	施工单位
	
	见 证 人
签字
	

	检测原因
	□结构实体检验
□其它：

	检测项目详细信息
	检验部位：                                          
检验类别：□内墙抹灰；□外墙抹灰；□顶棚抹灰；其他：                     
基体材料：□砖砌体；其他；                    
施工日期：                                       
抹灰砂浆品种：                                 抹灰厚度(mm)：    
抹灰砂浆厂家：                                 表面质量：□普通抹灰；□高级抹灰

	执行标准
	□《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010  
□其它：

	原始记录编号
	

	其它
	



委托单位：                                              委托人：

联系电话：                                              委托日期：          年    月   日                       
     
委托单确认：                                            确认日期：          年    月   日
